
 Elma - rozwiązania do czyszczenia biżuterii
Środki czyszczące własnego patentu i produkcji

elma clean 75 
rozjaśniający koncentrat do 

czyszczenia biżuterii po procesie 
produkcji

elma clean 85
neutralne pH

koncentrat do czyszczenia biżuterii

elma noble clean
silnie rozjaśniający środek do 

czyszczenia biżuterii, gotowy do użycia 

elma ultra clean
łagodny, rozjaśniający koncentrat 

czyszczący
do złota i biżuterii z kamieniami

elma super clean 
koncentrat czyszczący do 

biżuterii noszonej lub 
wyeksponowanej

Produkcja 
zawiera amoniak 
rozjaśniający

Produkcja  
produkcja biżuterii 
bezzapachowy

Serwis klienta 
noszona biżuteria

Produkcja + serwis, serwis 
klienta, produkt nr 1, kąpiel 
ultradźwiękowa/zanurzeniowa,  
uniwersalne zastosowanie.

Serwis klienta, działanie przeciwko 
utlenianiu srebrnej biżuterii i 
sztućców, kąpiel zanurzeniowa z 
ochroną  przeciw matowieniu

Środki czyszczące Elma elma clean 75 elma clean 85 elma super clean elma ultra clean elma noble clean
Warsztat, naprawy, produkcja. 
Usuwa środki do opracowywania.  
Nie stosować do miękkich kamieni. 
Rozjaśnia silnie stopy złota i srebra 
oraz metali kolorowych. 

Warsztat,  produkcja, eksponaty. Usuwa 
środki do opracowywania. Odpowiedni 
dla biżuterii z metali szlachetnych oraz 
taniej modnej biżuterii, także miękkich 
kamieni. Brak efektu rozjaśniania.

Eksponaty, serwis klienta. 
Odpowiedni dla biżuterii ze złota/ 
srebra z kamieniami. Rozjaśnia 
stopy złota i srebra.

Warsztat, eksponaty, serwis klienta. 
Usuwa środki do opracowywania. 
Odpowiedni dola biżuterii ze złota 
także z miękkimi kamieniami. Nadaje 
jasny połysk złotu

Silne rozjaśnianie w ciągu kilku sekund, 
silne rozjaśnianie i czyszczenie 
intensywne  stopów srebra, złota i innych 
metali szlachetnych. Zachować środki 
bezpieczeństwa! 

Do czyszczenia: stopów metali 
szlachetnych, stopów metali 
kolorowych,  biżuterii z 
kamieniami, modnej taniej 
biżuterii;
odpowiedni do miękkich 
kamieni *) pereł*) 
korali*)
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Rozjaśnianie 
stopy złota stopy platyny
srebro i stopy srebra metale 
kolorowe (m.in. mosiądz)
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Usuwa: 
Kurz/ pot/ tłuszcz 
środki polerskie**)
woski**) i żywice
emulsje do opracowywania
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Do zastosowania jako:
Kąpiel ultradźwiękowa:*) 
Kąpiel zanurzeniowa
do przecierania
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Stężenie     5 % 5 % 5 % Kąpiel ultradźwiękowa: 5 %
Kąpiel zanurzeniowa: 20%

gotowa do użycia
Kąpiel ultradźwiękowa: rozcieńczać1:1 

Specyfika
zawierający amoniak
pH, koncentrat
pH, mieszanina robocza 

tak
10,9

ok. 8,5

nie
9,3

ok. 8

mało
10,2
ok. 9

nie
12

ok. 10,5

nie
1 - 2
1 - 2

Ograniczenia  ( ):  Zastosowanie środka czyszczącego w tym przypadku lub z zastosowaniem temperatury należy wcześniej sprawdzić.
 *)   Nie stosować ultradźwięków o częstotliwości poniżej 50 kHz do miękkich kamieni, pereł, korali - stosować tylko kąpiel zanurzeniową.
 **)  W przypadku wosków i past polerskich stosować zawsze temperatury powyżej punktu rozpuszczania tych środków do opracowywania.
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